Stadtentwdsserung &

'3Dresden o e,

Akkreditierungsstelle
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Stadtentwésserung Dresden GmbH.Betriebslabor Das Betriebslabor ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert.
Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

Tel (0351) 822 1191, Fax (0351) 822 83010, Labor_mail@se-dresden.de

SEDD Klaranlagen

Herr Wagner
Scharfenberger Str. 152

01139 Dresden

Dresden, den 20.07.2022
Prifbericht Nr. 202204754

Auftraggeber : SEDD Klaranlagen

Priifgegenstand : Klarschlamm aerob stab., maschinell entwéassert
Probenahmeort: Eschdorf

Probenahmestelle : KA Eschdorf Klarschlamm entwéassert
Prifzeitraum: 28.06.22 - 20.07.2022

Zeit/ Intervall d. Probenahme: 28.06.2022 07:45-11:30

Art der Probenahme : Mischprobe
Probenehmer : Gerd Kielling; TB 22, SEDD GmbH
Proben-Nr.: 202204754
Prifergebnisse : siehe Blatt 2

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die dem Priiflabor vorliegenden, bzw. durch dieses entnommenen
Prifgegensténde. Eine auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichtes ist ohne Genehmigung durch das Priflabor nicht zulassig.
Sofern die Probenahme nicht durch Mitarbeiter der Abteilungen TB22 oder TB33 erfolgt, wird die Verantwortung fiir deren Richtigkeit

nicht tbernommen.

Freigegeben durch:

Susann Oeser, SB Spezialanalytik

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift giiltig.

Verteiler:  Fr. Hentze, Fr. Gruhler, Hr. Ziegenbalg, Hr. Kdmpfe per E-Mail

Anlagen: Probenahmeprotokoll, Begleitschein
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Priifergebnisse zum Priifbericht Nr.:

202204754

Parametername Einheit Ergebnis Grenzwerte *)
unten | oben | GWU/O

Mischprobe Schlamm X

Gefriertrocknung X

Messtemperatur pH-Wert °C 19,6

Ammonium-Stickstoff %TS 0,198

Ammonium/Ammonium-N i. %FM %FM 0,047

Gesamtstickstoff i. %FM %FM 1,34

Gesamtstickstoff %TS 5,69

Ads.org.geb.Halogene mg/kg TS 310 400

Cadmium mg/kg TS <1 1,5

Blei mg/kg TS 25 150

Chrom mg/kg TS 92

Kupfer mg/kg TS 242 900

Nickel mg/kg TS 59 80

Zink mg/kg TS 681 4000

Arsen mg/kg TS 5,1 40

Eisen gkg TS 85

Phosphor ges. Feststoff i.%FM %FM 0,66

Phosphor ges. Feststoff mg/kg TS 28165

Phosphat (P205) %TS 6,5

Phosphat (P205) i.%FM %FM 1,5

Thallium* mg/kg TS <0,1 1

Ruckstellprobe Gefriertrocknung X

Probenvorbereitung allgem. in Klarschl. X

Gluhverlust i.%FM %FM 16,5

pH-Wert 6,6

Basisch wirksame Stoffe i.%FM %FM <0,11775

Basisch wirksame Stoffe %CaO <05

Quecksilber mg/kg TS 0,49 1

Kdénigswasseraufschluss Mikrowelle X

Chrom VI aus alkalischem Heil3extrakt mg/kg TS < 2,00 2

Gluhverlust %TS 70,2

Trockenrickstand % 23,55

*) Grenzwertliste: AbfKlarV Oktober 2017
* Fremdleistung
Bemerkung:

Mischprobe aus 5 Einzelproben, Reduktion von Cr(VI) durch Probenmatrix, FL TI D-PL-14364-01-00
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Priifverfahren zum Priifbericht 202204754

Parametername:

Vorschrift:

Mischprobe Schlamm

DIN EN ISO 5667-13:2011-08

Gefriertrocknung

DIN EN I1SO 16720:2007-06

Messtemperatur pH-Wert

DIN 38404-C4: 1976-12

Ammonium-Stickstoff

DIN 38406-E5-2: 1983-10

Ammonium/Ammonium-N i. %FM

DIN 38406-E5-2: 1983-10

Gesamtstickstoff i. %FM

DIN ISO 13342:2001-01

Gesamtstickstoff

DIN 1SO 13342:2001-01

Ads.org.geb.Halogene

DIN 38414-S18: 1989-11

Cadmium DIN EN ISO 11885:2009-09 E22
Blei DIN EN I1SO 11885:2009-09 E22
Chrom DIN EN ISO 11885:2009-09 E22
Kupfer DIN EN I1SO 11885:2009-09 E22
Nickel DIN EN ISO 11885:2009-09 E22
Zink DIN EN I1SO 11885:2009-09 E22
Arsen DIN EN ISO 11885:2009-09 E22
Eisen DIN EN I1SO 11885:2009-09 E22

Phosphor ges. Feststoff i.%FM

DIN EN ISO 11885:2009-09 E22

Phosphor ges. Feststoff

DIN EN I1SO 11885:2009-09 E22

Phosphat (P205)

DIN EN ISO 11885:2009-09 E22

Phosphat (P205) i.%FM

DIN EN I1SO 11885:2009-09 E22

Thallium

DIN 38406-E26:1997-07

Riickstellprobe Gefriertrocknung

AbfKlarVv 2017

Probenvorbereitung allgem. in Klarschl.

DIN 19747:2009-07

Glahverlust i.%FM

DIN EN 15935:2012-11

pH-Wert

DIN EN 15933:2012-11

Basisch wirksame Stoffe i.%FM

Methodenbuch Band 11.2, 4.5.1

Basisch wirksame Stoffe

Methodenbuch Band 1.2, 4.5.1

Quecksilber

DIN EN 16175-1:2016-12

Kénigswasseraufschluss Mikrowelle

DIN EN 16174:2012-11

Chrom VI aus alkalischem Heif3extrakt

DIN EN 16318:2016-07

Gluhverlust

DIN EN 15935:2012-11

Trockenriickstand

DIN EN 15934:2012-11, Verf. A
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Probenahmeprotokoll Kldrschlamm  Stdientwésserung Dresden GmbH "

Betriebslabor /

Scharfenberger Str. 152
01139 Dresden
Tel (0351) 822 1133 Fax (0351) -83010

EST-Nr.: 400830
Objekt: KA Eschdorf
Entnahmeort: Eschdorf Strafe:

Entnahmestelle: Klarschlamm entwéassert

Bei Probenahme zugegen: Probenehmer: _/f’/ ' /OE: % E ZZ
Gerd Kiel3ling

PN-Datum: 28.06.2022 Zeit: AL 30

Probenart: [0 Flussigschlamm [0 Schlammkuchen [l

Probenahmeart: [0 Stichprobe g/ Mischprobe O aus 9/ Einzelproben

Probenahmegeréte: & Schaufel (X Eimer O

Wetter: O trocken [0 Niederschlag |

Beobachtungen: Farbe: _51;/{ /m/(« V2 Geruch: Y 4y :M«/‘// Z T/{

Gasentwicklung:: O ja 0O nein Probentransport: [0 Dunkel-und Kﬂhlhalt(e)n der Probe

Bei Entnahme der Einzelproben an unterschiedlichen Tagen (ggf. Rlckseite benutzen):

Nr. Einzelpr. PN- Datum Uhrzeit Nr. Einzelpr. PN- Datum Uhrzeit
1 28.¢,22 e H5 5 28 622 | 1230
2 28.4.27 4. 08 6
® 28.L.22 gz4% !
4 26.6.22 10: 490 8
Auftraggeber: O 1B 21 O TB30 O
Kostenstellen-Nr.: [ 438320 [0 337283 O
Bemerkungen: rC T Japd
\
Proben unversehrt und mit _//_ ______________ Stlick Flaschen eingegangen [ ja O nein
\ )

Ubergeben durch: (/@(/ Probeneingang Labor: P | é X( //{’ /r f

(Unterschrift PrSBenehmer) Datum, Uhrzeit / Unterschrift

Probennummer: 202204754
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i Stadientwasserung . Datum Ausgabe Ident Seiie’

Dresden GmbH __117.08.2017 O F 23-004 171
Probenbegleitpratokoll fut Feststofiproben i ;
. ' 5 S 9 S- C C Jc Z( f‘((," e
Probennummer: 2 G20 175 oder q
Datum der Probenahme:  Uhrzeit d. Probenahme:

Probenvorbehandlung (Herstellung Laborprobe)

Untersuchung physikalische H | Verjingung:  fraktionierendes Teilen: e

L S —— - Kegeln und Vierteln: . n
Parameter: e :

| organisch chemische o - Cross- Riffling; S

leichtfllichtige (iberschichtety O o o

- biologische A o A '
Grobsortierung O _ Klassierung t Zer-k%eineruﬂg O
‘Kommentar: . : ,
Probengefaf: Kunststoff A Braunglas O Weissglas O Edelstahl O
Grofe der Laborprobe: Volumen [1] ’c’rf‘ _ oder Masse [kg] -
Datum, Unterschrift Probenehmer: 279.6.22 _//12,2(

Probenvorbereitung (Herstellung Priiforcbe)

Prohenahmeprotokoll: Boja o im Labor erstellt, evtl. unvollstandig
Probenzustand: JEin Ordnung '

Sortierung: ooja  E nein Trocknung: O Jja  H nein
Zerkleinerung: O Jja  #H nein Siebung* o ja E nein

* Siebung gesondert dokumentieren (Separierte Stoffgruppen, Siebschnitt, Siebdurchgang, Siebrickstand, was Analysiert?)

Teilung/ ~ fraktionierendes Kegeln und o Cross- )
Homogenisierung:  Teilen: - Vierieln: Riffling:
Anzahl Prifproben:
SO = . 5, o y
Riickstellprobe: B Ja 0 nein Probenmenge: . ;/%5;,) .
, e

Probenaufarbeitung (Herstellung Messprobe)

untersuchungsspezifische Trocknung der Priifproben:

chem. Trocknung .o Lufttrocknung: D[,A
Trocknung 105°C o - Gefriertrocknung: B

“untersuchungsspezifische Feinzerkleinerung der Priifproben:

[y

mahlen: : J - G schneiden: a
Datum, Unterschrift Bearbeiter: 75/{ e &S B4.290
Erstelli: . Gepriifi: Freigegeben:
K. Drefiler K. Béhime o {R. Rélzsch .

Datum; 17.08.2017 Datum; 31.08.17 Datum: 05.00.17




	202204754.pdf
	20220720094704118.pdf
	20220720094655626.pdf

